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Содержащие свинец краски как 
основной источник воздействия свинца

 Свинец добавляется в некоторые краски в качестве 
цветных пигментов для ускорения высыханияи 
предотвращения коррозии.

 Со временем содержащая свинец краска шелушитсяи 
рассыпается, создавая свинец, загрязняющий пыль и 
почву.

 При использовании в жилых помещениях, в школах и 
на детских площадках краска может быть источником 
воздействия свинца на детей, которые 
беспрепятственно заглатывают пыль, частицы почвы 
или краски, когда берут руки в рот.

 Рисков для здоровья детей и работников можно 
избежать, производя и используя краски без 
добавления свинца. 







Украина 

70% образцов  содержало невысокие концентрации свинца



Самые невысокие концентрации (менее 60 ppm – в 12 красках следующих 
брэндов): Sniezka (белая, красная, желтая), Dali (красная), Leko (белая), 
Paritet (белая), Si Belle (белая), Khimrezerv (белая), Harmony (белая), 
Zebra (белая), Dekart (белая), Aur-M (желтая)

Молдова 



Принятие законов о запрете свинцовых красок 
необходимо с целью сокращения использования 
свинца во всем мире

 С точки зрения экономики значительно выгоднее запретить
новые источники производства свинцовых красок и 
продвигать альтернативные варианты, чем устранять 
згрязнение им в домах, школах и на детских площадках.

 В каждой стране требуются законы, нормативные акты или 
стандарты, направленные на то, чтобы остановить 
производство, импорт и продажу красок, содержащих 
свинец.

 Производство красок без добавления свинца не требует 
значительных дополнительных расходов по причине 
доступности альтернативных ингредиентов, не содержащих
свинец. Многие производители красок уже перестали 
добавлять свинец в свою продукцию или приняли 
обязательство сделать это в ближайшем будущем.



Глобальный альянс по отказу от 
применения свинца в красках 

•Инициатива ВООЗ и ЮНЕП
•Направлена на то, чтобы 
сосредоточить основное внимание 
на усилиях по достижению 
международных целей –
предотвращения случаев 
попадания свинца из красок в 
организм детей и сведения до 
минимума воздействия свинца в 
красках на рабочем месте, а также 
на то, чтобы катализировать эти 
усилия.



Выдержки из тех.регламента
5. Вміст свинцю у нелеткій частині ЛФМ (тобто, його частка від загальної ваги 

сухої плівки покриття) не повинен перевищувати 90 ppm.
6. Уведення в обіг продукції, перелік якої наведено у Додатку 1 цього Технічного 

регламенту (продукцію, зазначену у товарних позиціях 3208, 3209, 3210, 3212, 
3213 та 3215 УКТЗЕД), здійснюється відповідними суб’єктами господарювання 
після 1 року з моменту набрання чинності цим Технічним регламентом, 
тільки якщо ця продукція має вміст свинцю, що не перевищує граничне 
значення, встановлене в пункті 5 цього Технічного регламенту, не містить 
сировинних компонентів, зазначених в пункті 9 і відповідає вимогам пункту 
8. Для визначення дотримання граничного значення вмісту свинцю повинні 
використовуватися стандартні процедури та аналітичні методи, наведені у 
Додатку 3 цього Технічного регламенту.

7. Для реставраційних робіт, з метою відновлення старовинних пам‘яток 
архітектури, витворів мистецтва, транспортних засобів, визначених 
органами влади такими, що відносяться до об’єктів культурної чи історичної 
спадщини, якщо відсутня відповідна заміна для свинець-вмісних ЛФМ, 
можливі виключення відповідно до чинного законодавства стосовно 
виробництва, продажу й купівлі в суворо обмежених кількостях продукції, 
зокрема художніх фарб, яка не відповідає вимогам пункту 6 цього Технічного 
регламенту. На етикетках такої продукції повинно бути наведене 
застереження “НЕБЕЗПЕЧНО: містить свинець. Не застосовувати на 
поверхнях, доступних дітям чи вагітним жінкам!”



Выдержки из тех.регламента
8. Уведення в обіг продукції, перелік якої наведено у Додатку 1 цього технічного 

регламенту, здійснюється за умови наявності маркування: “Відповідає 
вимогам Технічного регламенту щодо обмеження вмісту свинцю у 
лакофарбових матеріалах” та Декларації відповідності, вимоги до якої 
наведено у Додатку 4. Вимоги цього пункту не є обов‘язковими для наступних 
водно-дисперсійних ЛФМ: білого кольору, прозорих і напівпрозорих лаків та 
лазурей й базисних ЛФМ, призначених для тонування на спеціальному 
обладнанні в місцях продажу.

9. Забороняється навмисне використання, а також виробництво та імпорт 
сировинних компонентів для виробництва ЛФМ з наведеного у Додатку 2 
цього Технічного регламенту переліку, якщо вміст свинцю у них перевищує 
90 ppm, після 1 року з моменту набрання чинності цим Технічним 
регламентом, за виключенням випадків, зазначених у пункті 7 цього 
Технічного регламенту.



Приложения
 Додаток 1. СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ
 Додаток 2. СИРОВИННІ КОМПОНЕНТИ ДЛЯ 

ВИРОБНИЦТВА ЛФМ, ЩО МІСТЯТЬ СПОЛУКИ 
СВИНЦЮ

 Додаток 3. СТАНДАРТНІ ПРОЦЕДУРИ 
ВІДБИРАННЯ ТА ГОТУВАННЯ ПРОБ ЛФМ

 Додаток 4. ДЕКЛАРАЦІЯ ВІДПОВІДНОСТІ



https://vimeo.com/172100517

Спасибо за внимание!

Тамара Кутонова, ОБСЕ 
tamara.kutonova@osce.org

https://vimeo.com/172100517
mailto:tamara.kutonova@osce.org
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